
 

 

 

COEFICIENTE DE ABSORCION 
 
 

    
 
 
 

         
 

       
 
 
 

Coeficiente de absorción obtenido por el método de Sabine (UNE 21302-
801:2001) en una cámara reverberante de V= 1,12 m3 y superficie interior de 
6,74 m2. Tamaño de muestra de 0,24 m2. 
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